
硫酸＋酸化剤
にて着色

酸性黒色
酸化着色

塗装ステンレス

ダル

エッチング

エンボス

化学発色

調質圧延

腐食液にて
模様付け

電気化学的に
発色

No.1

No.2D

No.2B

BA

 No.1 , No.2D
No.2B , BA

熱間圧延

焼鈍・酸洗

冷間圧延

焼鈍・酸洗

光輝焼鈍

圧延
つや消しロール

ショットブラスト

圧延
エンボスロール

合成樹脂塗料を
焼付け塗装



No.7

No.8(鏡面)

#320

#400

HL

バイブレーション

No.3

No.4

#240

仕上げP100～P120
(#100～#120)

仕上げP400
(#400)

鏡面バフ

無方向HL

#600回転バフ

No.2D , No.2B

 No.1 , No.2D
No.2B , BA

長い連続した研磨目

仕上げP150～P180
(#150～#180)

仕上げP320
(#320)

仕上げP240
(#240)

 No.2B

研磨

研磨

研磨


